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アメリカのサイディング市場
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樹脂サイディングの
オープンジョイント構法概念図

樹脂サイディングの施工法
（オープンジョイント構法）

圧力差小
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外壁の防火に関する法規制
要求される防火性能
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プラスチックリサイクル手法

使用済プラスチック

１．マテリアルリサイクル

２．ケミカルリサイクル

３．サーマルリサイクル 焼却して電力、蒸気として回収

再生材料として再利用

高炉還元剤、ガス化やセメント原燃料等に利用
熱分解で燃料油に利用
熱分解、加水分解で製品原料化
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1 5

プラスチックの製造までに要するエネルギー消費量
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※製品の製造段階から廃棄リサイクルに至る全工程のエネルギー投入量と環境負荷を全量
的に分析・評価する手法
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樹脂サイディングの耐候性
施工15年後の強度（岩手県安比高原のペンション）
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